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RESUMO:

Os solos expansivos, encontrados principalmente em regioes aridas e semiaridas, sdo um desafio global
para a engenharia civil, devido aos problemas causados pela expansdo e contragdo em resposta as
variacdes de umidade. Apesar do vasto territorio semiarido no Rio Grande do Norte, ha poucos estudos
sobre solos expansivos no estado. Este artigo tem o objetivo de reduzir essa lacuna ao caracterizar
geotecnicamente um solo residual de gabro, proximo ao Rio Ceara-Mirim, bem como analisar seu
potencial expansivo e aplicabilidade em uma barragem de terra. Ensaios laboratoriais, incluindo analise
granulométrica, limites de Atterberg, expansibilidade pelo indice de Suporte Califérnia e ensaio de
expansao livre, foram conduzidos. O solo foi classificado como argila silto-arenosa, com destaque para a
fracdo argila (46,5%), foi identificado como CH, pela classificacdo unificada, indicando alta
compressibilidade e plasticidade. Apesar do baixo indice de atividade (0,68), o ensaio de expansdo
unidimensional com carga constante de 10kPa demonstrou expansdo de 15% que foi corroborado pelo
indice de Suporte Califérnia que revelou uma expansao de 7,06%, resultados que demonstram uma
expansdo expressiva no seu volume tornando-o inadequado a variadas aplicagdes em obras civis, caso nao
sejam tomadas medidas mitigadoras para a expansibilidade. Esses resultados destacam a importancia de
considerar a sazonalidade e variagdes climaticas ao lidar com solos expansivos, especialmente em regides
propensas a processos de expansdo e contragcdo que afetam a estabilidade de estruturas civis.

PALAVRAS-CHAVE: Caracterizacdo geotécnica, Solo expansivo, Solo residual, Rio Grande do Norte.

ABSTRACT:

Expansive soils, primarily found in arid and semi-arid regions, pose a global challenge for civil
engineering due to issues arising from their expansion and contraction in response to moisture variations.
Despite the vast semi-arid territory in Rio Grande do Norte, there are few studies on expansive soils in the
state. This paper aims to fill this gap by geotechnically characterizing residual soil from gabbro, near the
Ceara-Mirim River, and analyzing its expansive potential and applicability in an earth dam. Laboratory
tests, including grain size analysis, Atterberg limits, expansibility by the California Bearing Ratio, and
free swell test, were conducted. The soil was classified as silty-sandy clay, with clay fraction
predominating (46.5%), identified as CH according to unified classification, indicating high
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compressibility and plasticity. Despite the low activity index (0.68), the one-dimensional expansion test
with a constant load of 10kPa demonstrated an expansion of 15%, which was corroborated by the
California Bearing Ratio, which revealed an expansion of 7.06%, results that demonstrate a significant
expansion in its volume, making it unsuitable for various applications in civil works, if mitigating
measures are not taken for expandability. These results underscore the importance of considering
seasonality and climatic variations when dealing with expansive soils, especially in regions prone to
expansion and contraction processes affecting the stability of civil structures.

KEYWORDS: Geotechnical characterization; Expansive soil; Residual soil; Rio Grande do Norte.

1 INTRODUCAO

Solos expansivos sao caracterizados como solos argilosos nao saturados que, no ambiente, devido a
variagdes sazonais apresentam uma dindmica ciclica de aumento de volume durante o periodo chuvoso
seguido da redugdo durante o periodo seco. Essas variagdes de volume podem ocasionar graves
problemas estruturais, 8 medida que provocam tensodes indesejadas (Barbosa et al. 2022)

Essa instabilidade volumétrica observada nos solos expansivos resulta da interagdo complexa entre
diversos fatores, tais como o tipo de solo, condigdes climaticas, estado de tensdes, variacdo da umidade e
a estrutura laminar dos argilominerais tipo 2:1, que compreendem as montmorilonitas ou vermiculitas
(Silva et al. 2020).

Diversos tipos de solos estdo sujeitos ao fendmeno de expansdo. Essas categorias abrangem solos
derivados de rochas igneas, principalmente basalto, diabasio, gabro, piroxénio e feldspato, bem como
solos originados de rochas sedimentares que contém o mineral argiloso montmorilonita, como folhelhos,
margas e calcarios, que se desintegram facilmente. Essa ampla gama de solos sujeitos a expansao destaca
a diversidade de fatores geoldgicos que contribuem para a manifestacdo desse fenomeno
(Ferreira et al. 2013).

Solos expansivos sdo encontrados em varias partes do Brasil, como nos estados Sao Paulo, Mato
Grosso, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porém a regido mais propensa a formagao desse tipo
de solo é a regido nordeste, sendo bastante encontrado em varios estados como Pernambuco, Bahia,
Cearé, Maranhdo, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe (Ferreira et al. 2013).

Na literatura geotécnica, diversas abordagens sdo utilizadas para avaliar a expansividade do solo,
incluindo métodos indiretos baseados em ensaios de granulometria e indice de Plasticidade, e também
métodos diretos como ensaios de pressdo de expansdo e expansdo livre também sdo empregados para
determinar o grau de expansividade do material (de Oliveira et al. 2006).

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo realizar uma caracterizagdo geotécnica de um
solo residual de gabro, localizado proximo ao Rio Ceara-Mirim, e investigar suas caracteristicas
expansivas. Pois, embora o estado no qual o solo foi coletado possua uma extensa area de clima
semiarido, ha uma escassez de estudos sobre solos expansivos neste estado, bem como a literatura carece
de estudos sobre solos residuais de gabro. Sendo assim, pertinente a realizacdo desse tipo de estudo para
reduzir essa lacuna.

2 MATERIAIS E METODOS
2.1 Area de Estudo

As amostras de solo foram obtidas na regido do municipio de Jardim de Angicos, localizado no
estado do Rio Grande do Norte, Brasil, préximo ao leito do Rio Ceara-Mirim, nas coordenadas

geograficas: -5°38744,692”S; -36°2°52,509”0O (Figura 1). Essa area estd inserida em uma regido que
apresenta as caracteristicas climaticas tipicas do semiarido brasileiro.
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Figura 1. Mapa de localizag@o do ponto de coleta da amostra de solo.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2001), o solo na area em
estudo ¢ classificado como planossolo hidromorfico. Além disso, a vegetagdo predominante ¢ identificada
como Estepe Arboreo Aberto, caracteristica do bioma Caatinga (RADAMBRASIL, 1992). Quanto a
geologia local, os metassedimentos siltico-argilosos sdo a formac¢do predominante, com ocorréncias
intercaladas de metagrauvacas. No entanto, também sdo encontradas outras formagdes geoldgicas, como
Monzodiorito, Quartzo diorito, Quartzo monzodiorito, Gabronorito, Diorito e Gabro (Servico Geologico
do Brasil - CPRM, 2009).

2.2 Metodologia do ensaios de laboratério

Foram coletadas amostras de solo residual de Gabro no local da Figura 1 para a realizagdo da
caracterizagdo geotécnica. Para isso, foram realizados ensaios em laboratério conforme os pardmetros e
metodologias listadas na Tabela 1. Além disso, a partir dos resultados obtidos nos ensaios, foi calculado o
Indice de atividade das argilas (IA) (Holtz & Kovacs, 1981) de acordo com a Equagdo 1, como também o
potencial de expansdo pelo Diagrama de Van der Merwe (Merwe, 1965).

Tabela 1. Ensaios e metodologias utilizadas para caracterizacido do solo.

Ensaio Parametro Metodologia
Peneiramento ¢ Sedimentagdo Granulometria ABNT, 119 98 gge ABNT,
Massa especifica dos solidos
. . L L ABNT, 2016b
Ensaios de Limites de Atterberg Limite de Liquidez ABNT. 2016¢

Limite de Plasticidade
Massa especifica aparente seca

Ensaio Proctor Normal maxima, umidade 6tima e ABNT, 2016a
compactacao.
~ NORMA DNIT
CBR Expansdo 1722016
Edométrico Expansio ASTM D4546/1996

indice de plasticidade (IP)
Y%argila(menor que 0,002mm) (1)

Indice de atividade =
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3 RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1 Analise Granulométrica

O solo apresenta um percentual de argila expressivo, sendo assim classificado como uma argila
silto-arenosa. Além disso, pelo Sistema Unificado de Classificagdo de Solos, este foi enquadrado como
CH, por ter preponderancia de particulas finas e o Limite de Liquidez superior a 50%, ou seja ¢ uma
argila inorgénica de alta compressibilidade. Na literatura existe uma grande diversidade de caracteristicas
para os solos residuais de gabro, a depender da sua génese, localizacdo ou da profundidade no qual foi
coletado (Soares, 2012). Devido a essa grande variabilidade os resultados encontrados nesta amostragem
(Tabela 2) ndo diferem de forma significativa dos solos encontrados na literatura (Tabela 3).

Tabela 2. Resumo dos resultados de caracterizacdo do solo residual de gabro estudado.

Parimetro Valor
Pedregulho (%) 0,71
Areia Grossa (%) 3,96
Areia Média (%) 10,14
Areia Fina (%) 13,47
Silte (%) 25,20
Argila (%) 46,5
Ly (%) 53,26
L; (%) 21,50
Ir (%) 31,76
w (%) 11,54
p (g/cm?) 2,80
pseca (g/cm?) 1,55
TIA 0,68
USCS CH

Tabela 3. Caracterizacdo de solos residuais de gabro encontrados na literatura.
Soares, 2012 Soares, 2012  Soares, 2012 Alves, 2018  Alves, 2018

Parametro 1 ) 3 1 5

Pedregulho (%) 5 45,5 3,3 0,44 1,17
Areia Grossa (%) 42 3,97 1,91
Areia Média (%) 315 36,8 26,3 17,52 11,68
Areia Fina (%) ’ 12,72 4,85
Silte (%) 215 11,6 29,8 52,75 64,36
Argila (%) ’ 6,2 40,6 12,59 16,04
L. (%) 30 32,9 459 49,34 49,48
Lp (%) 19 21,9 26,1 NP 47,37

I (%) 11 9 19,8 49,34 2,11
w (%) - 4,8 15,5 42,23 31,78

p (g/cm?) - - 2,68 2,66
pseca (g/cm?) 2,3 - 1,72
1A - 1,45 0,49 3,91 0,13

USCS CH CL,MHe CL ML

SC

O indice de atividade (IA) de um solo refere-se a sua capacidade de reter agua em relagdo a
porcentagem de argila presente na amostra. Uma argila € considerada com atividade normal quando seu
Indice de Atividade esta entre 0,75 e 1,25. Quando o Indice de Atividade é inferior a 0,75, a argila é
classificada como inativa, enquanto valores acima de 1,25 indicam que a argila ¢ ativa (da Motta et al,
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2022). Esse indice indiretamente oferece uma ideia do potencial expansivo do solo, o qual, no caso do
solo em estudo, o resultado desse indice foi de 0,68 o que significa inatividade das argilas.

3.2 Analise da Compactaciao

No ensaio de compactagdo obteve-se como teor de umidade 6tima 23,5%, neste ponto, a massa
especifica aparente seca foi de 1,56 g/cm?, como pode ser observado na Figura 2. Logo, esses sdo os
parametros que aumentam a resisténcia e diminuem a deformabilidade e permeabilidade do solo. Além
disso, o solo compactado na umidade 6tima apresentou como resultado 44,30% de porosidade a um grau
de saturagdo de 83,12% (Tabela 4).

1,64
$=0,90

1,59

N /
1,49

>

.

Massa Especifica Aparente Seca (g/cm?)
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19 21 23 25 27 29 31 33
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Figura 2: Curva de compactacdo do solo residual de gabro.

Tabela 4. resultados dos pardmetros de compactacdo no teor de umidade 6timo.
Parametro Valor
Teor de Umidade Médio (%) 23,6

Massa Especifica Aparente

Seca (g/cm?): 1,56
indice de Vazios 0,80
Porosidade (%) 44,30%

Grau de Saturacio (%) 83,12%

3.3 Anailise da Expansao

Mesmo com o indice de atividade da argila tendo como resultado uma argila inativa, os resultados
da analise da expansd@o vao por outro caminho, ao utilizarmos a metodologia de Van de Merwe o resultado
€ que o solo tem um potencial de expansao muito alto (Figura 3).

Como métodos de determinacdo direta da expansdo do solo foram realizados o ensaio de expansdo
unidimensional a 10kPa e a etapa de expansibilidade para a determinagdo do Indice de Suporte California.
A realizagdo do ensaio de expansdo unidimensional com a utilizagdo de uma pequena carga para controle
do ensaio teve como resultado a expansdo de 15%, como pode-se observar na Figura 4, no qual o indice
de vazios antes da inundagdo era 0,8 e apods o final do ensaio o indice de vazios passou para 1,07. Pelo
critério de Vijayvergiya e Ghazzaly (1973), isto indica um grau de expansividade muito alto, o que
corrobora com a determinagdo indireta pelo método de Van der Merwe. Esses resultados seguem na
mesma linha do ensaio da expansdo pelo método do CBR no qual obteve-se uma expansao ao final dos 4
dias de 7,06% (Figura 5).



XX ICongresso Brasileiro de Mecdnica dos Solos e Engenharia Geotécnica

X Simpdsio Brasileiro de Mecdnica das Rochas
X Simposio Brasileiro de Engenheiros Geotécnicos Jovens
24 a 27 de setembro de 2024 — Balneario Camboriu/SC

COBRAMSEG 2024

XXI Congresso Brasileiro de Mecanica dos Solos e Eng. Geotécnica
X Simpdésio Brasileiro de Mecanica das Rochas
X Simposio Brasileiro de Engenheiros Geotécnicos Jovens

70

2
S

A

&

W

Indice de Plisticidade
1] % !

‘

0 10 20

50 60 70

Fracido de argila (%<0,002mm)
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Figura 5. Curva de expansdo do ensaio CBR.

Pode-se inferir, que mesmo com o resultado para IA desfavoravel a expansdo, a quantidade de
argila no solo compensou a baixa atividade da argila, e dessa maneira o solo manifestou alto potencial de

expansao.

3.4 Discussao e aplicacdo em obras

Solos com caracteristicas de expansividade em geral apresentam problemas quando utilizados em
taludes, devido a queda dos valores de coesdo na condicdo saturada ocasionados pela perda de suc¢ao (de
Oliveira et al, 2006). Entretanto, em barramentos de terra, devido a extensdo e¢ ao peso da obra, as
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caracteristicas de expansibilidade sdo pouco expressivas, sendo preponderante observar a retengdo de
agua neste tipo de solo, a qual pode ser relacionada ao indice de plasticidade, por expressar a adsor¢ao de
aguas as particulas do solo (Bortolini, 2016). O indice de plasticidade desse solo ¢ alto e portanto
espera-se que a retenc¢do desse solo seja alta.

A partir do resultado do ensaio da expansibilidade do CBR, ao confrontarmos com a norma de
aplicacdo para estradas, este solo ndo ¢ indicado para dada aplicagdo em nenhuma camada visto que, os
solos indicados para a utilizagdo em estradas seguem os seguintes limites: Sub-base: Expansao < 1%,
Subleito: Expansdo < 2%, e Refor¢o do subleito: Expansdo < 2% (de Souza et al, 2019).

Além disso, as pressdes de expansdo atuam de forma diferencial ao longo de estruturas assentadas
sobre o solo, no caso de edificagdes podem ocorrer levantamentos ou rebaixamentos diferenciais gerando
como consequéncia fissuras na estrutura podendo levar até mesmo a falha caso a alteragdo do volume seja
distribuida de forma desigual abaixo da fundagdo (Jones & Jefferson, 2012), portanto deve-se atentar a
natureza expansiva desse solo ao utiliza lo em edificagdo, tendo em vista que pode causar sérios danos as
estruturas.

4 CONCLUSAO

Como conclusdo deste estudo, verifica-se que o solo residual de gabro analisado neste trabalho,
trata-se de uma argila silto-arenosa, de alta compressibilidade, com indice de plasticidade alto, porém
baixa atividade das argilas. Demonstrou expansdo significativa, o que pode resultar em sérios problemas
para as estruturas construidas sobre ele. Além disso, com relagdo a aplicagdo em obra de barramento
ressalta-se a importancia da medi¢do da retencdo de agua no solo para indicar o potencial do solo para
este tipo de construgdo. Com relagdo a utilizagdo em rodovias, a expansibilidade pode causar problemas
como deformagdes na pavimentagdo comprometendo a durabilidade e a seguranga das estradas. Sendo
fortemente contraindicada sua utilizagdo como sub-base, subleito ou refor¢co do subleito.

Além disso, o indice de atividade ndo foi um bom indicador indireto da expansividade para o solo
em estudo, que possui grande percentual de argila, visto que o [A resultou inativo para um solo
expansivo. Por outro lado, o método indireto de Van der Merwe foi condizente com o resultado
encontrado nos métodos diretos.

Dessa forma, esse trabalho destaca a importancia de compreender e gerenciar adequadamente os
desafios geotécnicos associados a esse tipo de solo, visando mitigar potenciais impactos adversos em
obras civis e infraestrutura.
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